Renovierte Fassaden prdgen das Bild dieser Altstadt-StraBe.

Die Fassade ist das Gesicht eines Gebdudes, sie soll nach Au3en, neben ihrer techni-
scher Funktion, vor allem auch gut aussehen. Hierflr wurden und werden zum Teil
aufwendige Gestaltungselemente verwendet, die sowohl an Mauerwerksfassaden

als auch an Putzfassaden zu finden sind.

Im privaten Wohnungsbau und bei Einfa-
milienh&usern sind die Fassaden meist we-
niger auswendig gestaltet. Der technische
und optische Anspruch an eine Fassade ist
aber dennoch ein moglichst gleichmaBiges
Erscheinungsbild, was ohne Risse, Rissnar-
ben, Verfarbungen etc. auskommen soll.

Wir wollen uns hier der Instandsetzung von
gerissenen Putzen an Fassaden widmen.
Eine vollig rissfreie Oberflache ist an Fassa-
den nicht zu erreichen. Zur Beurteilung sind
die Rissbreite, die Risstiefe und auch der
Rissverlauf ausschlaggebend. Eine Vielzahl
von Ursachen fur die Entstehung von Ris-
sen ist somit gegeben. Die verwendeten
Baustoffe sind meist mineralisch, sie unter-
liegen beispielsweise Schwund und Kriech-
bewegungen, thermische und hygrische
Belastungen tun ihr Gbriges.

Handelt es sich bei den Rissen um Schadi-
gungen, deren Ursache in der Konstruktion
liegen, mussen diese Ursachen zundchst
beseitigt werden. Verpressungen oder Ver-
nadelungen der Risse mit geeigneten Bau-
stoffen zur Wiederherstellung des Kraft-
schlusses sind dann zundchst erforderlich.
Erst danach kann ein geeignetes Verfahren
zur Instandsetzung ausgewahlt werden.

Bei der Instandsetzung wird abhangig vom

Umfang der vorgefundenen Risse zwischen

Einzelrissbearbeitung und flachiger Bear-

beitung unterschieden. Maogliche Verfah-

ren bei Einzelrissen sind:

— Fullfarbe/Streichfuller, hierbei handelt es
sich um Farben, die mit geeigneten Fill-
stoffen versetzt sind und so die Risse ver-
schldammen.

— Mortel, mit diesem Material kann nur ein
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starrer Rissverschluss erreicht werden. Da
die Putzstruktur einer Reparaturstelle nur
schwer an den Bestand angleichbar ist,
sollte diese Art der Instandsetzung még-
lichst nur an untergeordneten Bereichen
Anwendung finden.

— Elastischer/flexibler Rissverschluss, dieses
Verfahren ist ebenfalls mit meist nicht ge-
ringfigigen optischen Beeintrachtigun-
gen verbunden. Es ist immer dann jedoch
sinnvoll, wenn noch mit Verdnderungen
der Rissbreite zu rechnen ist. Die Verwen-
dung Uberstreichbarer oder abgestreuter
Materialien mildert eine optische Beein-
trachtigung.

— RissUberbrickung, mit der Ausfihrung
einer Entkopplung zwischen Untergrund
und Reparaturputz ergibt sich die Mog-
lichkeit, konstruktiv bedingte Risse zwi-
schen Materialwechseln im Untergrund
zu Uberdecken.

— Dehnfugenanlegung, dort, wo Risse in
Bauteilibergéangen entstanden, kann
durch die Anlegung einer vertikalen oder
horizontalen gradlinigen Fuge nur mit
Dichtstoff oder mit einem Profil der Riss-
verschluss erfolgen. Vor allem bei weiter-
hin auftretenden Bewegungen ist die An-
legung einer solchen ,Wartungsfuge”
sinnvoll.

Nur bei einer geringen Rissanzahl/-ldnge
oder bei Rissbearbeitungen an untergeord-
neten Fassadenabschnitten ist eine der
oben beschriebenen Arten der Rissbearbei-
tung sinnvoll. Ist das Gesamtbild der Fassa-
de jedoch so gestort, dass auch bei hand-
werklich  guter  Bearbeitung  optisch
beeintréchtigende, stérende Struktur und/
oder Farbunterschiede verbleiben, sollte
Uber eine flachige Bearbeitung der Fassade
oder einzelner besonders betroffener Ab-
schnitte nachgedacht werden. Dies gilt
auch fur Flachen mit hoher Witterungsbe-
anspruchung und/oder technischer Anfor-
derung. Es ergeben sich hierfar dann Ver-
fahren fur die flachige Instandsetzung.

— Organische Beschichtungssysteme, diese
Systeme sind bei nur geringen noch zu
erwartenden Rissbreitenveranderungen
verwendbar und eignen sich im Besonde-
ren fUr zementreiche Putze. Sie sind
durch einen hohen Wasserdampfdiffusi-
onswiderstand  (Dampfdichtigkeit) ge-
kennzeichnet und mussen darum wei-
testgehend rissfrei bleiben.

— Rissfullende Beschichtungssysteme, vor-
handene feine Risse werden bei diesem
Verfahren nur geflllt, eine risstberbri-



Erneuerte Fassade mit einem Wéarme-Damm-Verbundsystem.

ckende Wirkung ist nicht gegeben. Es
handelt sich um sog. Fullfarben, die auf
unterschiedlicher Basis aufgebaut ver-
wendet werden.

Gasse in Rom:
Malerisch oder nur vernachléssigt?

— Mineralische Oberputze, die auf tragfahi-
gen Altputzen aufgebaut werden. Ein
vorheriger Rissverschluss ist auch hier er-
forderlich, da eine Risstberbriickung
durch das starre Material nicht gegeben
ist. Die Putze sind mit geeigneten Zusatz-
stoffen fur den jeweiligen Untergrund
eingestellt.

Bei den drei vorbeschriebenen Verfahren

ergeben sich die folgenden in etwa glei-

chen Arbeitsschritte:

e Uberpriifung des Untergrundes

e Reinigung der Flachen

* Soweit erforderlich Grundierung

e Risse ggf. mit Streichfuller verschlieBen

e Zwischenbeschichtung / Oberputz auf-
bringen

e Schlussbeschichtung, Anstrich

— Mineralischer Armierungsputz und mine-
ralischer Oberputz, bei notwendiger Riss-
Uberbriickung und zu erwartender Riss-
breitenverdnderung empfiehlt sich ein
Putzsystem mit Armierung. Bei diesem
Verfahren wird in einen zweischichtigen
Armierungsmortelaufbau ein Glasfaser-
gewebe frisch in frisch eingebettet. Die-
ses Gewebe Ubernimmt die notwendige
Risstberbriickung.

Organischer Armierungsputz und organi-
scher Oberputz, dieses Verfahren gleicht
dem mineralischen Putz, es wird jedoch
mit einem organischen Putzsystem verar-
beitet und muss bauphysikalisch gepruft
und geeignet sein.

Zusatzlich zu den oben beschriebenen
Arbeitsschritten wird die frisch in frisch
Einbettung des Armierungsgewebes er-
forderlich.

— Warmedammputzsysteme, bei starkeren
verbliebenen Rissen und zu erwartenden
Rissbreitenveranderungen in einer Gro-
Benordnung von +/- 0,5 mm, ob konst-
ruktiv oder thermisch bedingt, ist ein ent-
koppeltes System sinnvoll. Neben dieser
Fahigkeit kann ein Warmedammputzsys-
tem auch unebene/ungenaue Untergriin-
de ausgleichen. Das Putzsystem besteht
aus einem Aufbau aus Dammputz, Ar-
mierungsputz und geeignetem wasser-
abweisenden Oberputz.

— Warmedammverbundsystem  (WDVS),
mit diesem System ist eine sehr gute Ent-
kopplung der gerissenen alten Putzflache
und dem neuen Putzsystem zu erreichen.
Die Dammstoffdicke ist nach den Vorga-
ben der Energieeinsparverordnung zu be-
messen.

Alle zuvor beschriebenen Beschichtungs-
systeme sollten in Absprache mit dem Sys-
temhersteller und dem Handwerksbetrieb,
so wie sie fur das Objekt, die vorliegenden
Schadigungen, gewlinschte Gestaltung
etc. sinnvoll sind, erfolgen.

Am Ende der Bearbeitung sollte eine tech-
nisch einwandfreie und auch optisch zu-
friedenstellende Erneuerung nach der Be-
seitigung der Risse und ihrer Ursachen
stehen.

Dipl.-Ing. Stefan Arens

Sanierungsbediirftige Fassade
in Ostberlin.




