StUrze —

Mauerodffnungen tberdecken

Mauerwerksoffnungen fur Turen und Fenster missen so Uberdeckt werden, dass
die Last der dartber befindlichen Bauteile sicher auf das angrenzende Mauerwerk
Ubertragen wird. Solche Abdeckungen werden auch als Stirze bezeichnet. Im kon-
ventionellen Hochbau werden hierfur haufig Stahlbeton-Fertigteile verwendet, da
diese fur unterschiedlichen Spannweiten bis Uber 3,00 m Lange bereits mit der er-
forderlichen Bewehrung im Baustoffhandel erhaltlich sind.

Fenstersturz als scheitrechter Bogen mit einer Spannweite von rd. 2,00 m.

Stirze mit gréBere Spannweiten wer-
den meist als individuell gefertigte Fertig-
teil-Sturze zur Baustelle geliefert. Ortbeton-
stiirze werden dagegen aus Kostengriinden
eher selten hergestellt. Zudem stellt auch
der Faktor Zeit bei der Bauerrichtung ein
wesentliches Entscheidungskriterium dar.
Durch den Einsatz von vorgefertigten Bau-
teilen konnen die Bauabldufe effizienter
geplant und ausgefuhrt werden.

Bei der Verwendung von Stlrzen in dem
seltenen Fall einschaliger AuBenwénde ist
auf eine ausreichende Warmedammung
an der AuBenseite, z. B. durch eine ausrei-
chend starke Dammung aus XPS-Platten
(,,Styrodur”), zu achten. Bei dieser Bausitu-
ation ist die Querschnittsverringerung der
Auflageflache fur Stirze bei der Bemessung
der Sturzbreite/-tiefe zu berticksichtigen.

Wird eine Offnung mit einem Stahlbe-
tonbalken, der mit einer Stahlbetondecke
verbunden ist, Uberdeckt, spricht man von
einem Unterzug. Liegt dieser Balken ober-
halb der Decken, handelt es sich um einen
Uberzug. Beide Konstruktionen kommen
haufig bei groBen Fenster6ffnungen zu

Terrassen oder Balkonen zur Ausfihrung.

Neben Stahlbeton wird auch Baustahl —
auch Profilstahl genannt — fr Stlrze ver-
wendet. Meist handelt es sich dabei um
sog. Doppel-T-Trager, die aufgrund vielfal-
tiger Profilarten und -héhen nahezu jeder
Belastungssituation genau angepasst wer-
den koénnen. Grundsatzlich unterliegen
Stiirze einer statischen Uberpriifung durch
den Planer, ggf. muss die Tragfahigkeit
durch diesen nachgewiesen werden.

In manchen Altbauten, die Anfang des 20.
Jahrhunderts errichtet wurden, bestehen
die StUrze oberhalb der Turoffnungen aus
Holzbalken. Bei damals vielfach Ublichen
Mauerwerksstarken von 36 cm und mehr
wurden zur Lastabtragung mehrere Bal-
ken nebeneinander angeordnet. Im Rah-
men einer umfassenden Sanierung werden
heutzutage diese Holzbalken dann durch
Fertigteilstlrze aus Stahlbeton oder Stahl
ersetzt. Hier ist zu beachten, dass bei der
Erneuerung tragender Bauteile oberhalb
von Wandoffnungen sicherheitshalber ein
Tragwerksplaner einzubeziehen ist, der
bei Erfordernis Hinweise oder Vorgaben
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zur Abfangung statisch relevante Bauteile
wahrend des Riickbaus geben kann.

Stlirze im Sichtmauerwerk

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen
Sturzen, die als Biegebalken oder, wie der
Statiker sagt, als Einfeldtrager die Offnung
Uberspannen, kommen die im folgenden
beschriebenen Bogen ganz ohne eine
Zugbewehrung aus. Hier werden die Ver-
tikallasten tiber der Offnung durch ein bo-
genférmiges Bauteil als Druckkrafte zu den
Auflagern (Kampferpunkte) um- und dort
als vertikale und horizontale Kraft an die
angrenzenden Wandteile abgeleitet. Zur
Aufnahme der Horizontalkraft im Auflager-
bereich ist ein ausreichender Randabstand
erforderlich.

Mauerwerksbdgen aus Naturstein oder
kinstlichen Steinen spielen im Bauhand-
werk und in der Architektur seit tausenden
von Jahren als statische und gestalterische
Elemente eine bedeutende Rolle. Es haben
sich dabei die unterschiedlichsten Bogen-
formen entwickelt.

Rundbdgen beschreiben die Form eines
Halbkreises, Segmentboden werden durch
eine Stichhéhe von 1/20 bis 1/15 der
Spannweite definiert. Als Stichhéhe wird
der Hohenunterschied zwischen Kamp-
fer- und Scheitelpunkt bezeichnet. Beide
Formen haben heute im Wohnungsbau
keine groBe Bedeutung mehr. SchlieBlich
missten die in die Offnung eingesetzten
Turen und Fenster der Bogenform ange-
passt werden. Dies fuhrt im Vergleich zum
Einsatz von Standardtlren /-fenstern mit
einem Rechteckquerschnitt zu Mehrkosten
fur die Herstellung und den Einbau.

Tirsturz als scheitrechter Bogen mit
kurzer Spannweite.




Fehlerhaft ausgefiihrter sog. Grenadierbogen.

Der scheitrechte Bogen weist im Gegensatz
zum Segmentbogen eine Stichhéhe von
nur 1/50 der Spannweite auf. Scheitrechte
(waagerechte) Bogen eignen sich wegen
geringer Tragfdhigkeit nur fir Spannwei-
ten bis etwa 1,25 m. Als bewehrtes Mau-
erwerk oder in Verbindung mit tragenden
Stahlprofilen kénnen sie auch fir gréBere
Spannweiten in Frage kommen.

Der scheitrechte Bogen wird mit einem
Stich versehen, damit er nach dem Schwin-
den des Mértelanteils nicht durchhangt. Im
Verblendmauerwerk werden die Widerla-
gersteine so angesetzt, dass der Bogen in
einer Lagerfuge des angrenzenden Mau-
erwerks auslauft. Die Schrage des Wider-
lagers wird nach dem Bogenmittelpunkt
ausgerichtet. Die Anzahl der hochkant
vermauerten Steine, welche den Sturz bil-
den, muss immer ungerade sein, damit in
der Sturzmitte eine Schlussschicht (Schluss-
stein) liegt.

Im heutigen Verblendmauerwerk werden
die Stlrze als stehende Rollschichten mit

gleichmaBig parallel verlaufenden Fugen,
ohne Stich und Widerlager bevorzugt. Die
sogenannten , Grenadierschichten” lassen
sich relativ schnell herstellen.

Traditionell werden die Mauersteine wie bei
den scheitrechten Bogen hochkant auf ein
provisorisches Holzgestell gesetzt. Das Holz-
gestell wird erst dann wieder entfernt, wenn
der Mauermortel erhartet und die Wand
darlber fertig gestellt ist. Entscheidend
fur die Dauerhaftigkeit dieser Stlrze sind
die Mértelqualitdt in der Grenadierschicht,
ein vollstandig verfugtes Mauerwerk sowie
eine sorgfaltige Arbeitsausfiihrung.
Grenadierschichten im Verblendmauerwerk
werden nicht nach den Verbandsregeln fur
Mauerwerk unter Einhaltung eines Uber-
bindemaBes gemaB DIN 1053-1 ausge-
flhrt. Insofern durfen sie keine tragenden
Funktionen Ubernehmen. Grenadierstlrze
darfen nur in Verbindung mit Hilfskons-
truktionen ausgefuhrt werden.

Die einfachste MaBnahme zur Sicherung
der Grenadierstirze ist die Verwendung ei-

nes Stahlwinkels, welcher zur Uberdeckung
von kleinen Offnungen von bis zu ca. 2 m
verwendet werden kann. Bei Stahlwinkeln
werden die Auflasten Uber die Biegetrag-
wirkung in die seitlichen Auflager Gbertra-
gen. Die Auflagertiefe betragt jeweils min-
destens 100 mm. Die bis vor einigen Jahren
noch verwendeten verzinkten Stahlprofile
sind nach DIN 1053-1 nicht mehr zulassig.
Anstelle der verzinkten Ausfihrung wer-
den heute als Auflager Profile aus Edelstahl
eingesetzt. Bei Bestandsbauten sollten die
Stahlprofile sicherheitshalber mit einem ge-
eigneten Schutzanstrich gegen Korrosion
versehen werden.

Eine besondere Anfalligkeit fur Bergscha-
den an Stlrzen und Bdgen besteht nicht.
Grundsatzlich werden Wandrisse unabhan-
gig von ihrer Verursachung auf Wandoff-
nungen zulaufen, da hier kein Material die
Rissbildung behindert. Eine Beurteilung er-
folgt in der Regel durch eine ganzheitliche
Betrachtung der Rissbilder in allen Etagen
und Bauteilen.

Dipl.-Ing. Martin Handel

Historischer Segmentbogen
aus Trockenmauerwerk.




