Fugen — ein oft vernachlassigtes
Bauteil im Bauwesen

Verformungen des Estrichs fiihrten zu der gerissenen Anschlussfuge im Ubergang
Wand - FuBboden.

Fugen sind seit jeher ein unabdingbarer, konstruktiver Bestandteil des Bauwesens,
denn ohne Fugen waére ein schadenfreies Bauwerk kaum denkbar. Hierbei tberneh-
men Fugen ganz vielféltige Aufgaben. Durch das Weglassen von Fugen oder man-
gelhafter bzw. unzureichender Wartung kommt es immer wieder zu gravierenden
Schaden. Darum sollte man diesen unscheinbaren Bauteilen besondere Aufmerk-
samkeit sowohl bei der Planung als auch bei der Instandhaltung widmen.

Immer wieder hort man die Aussage: eine
Fuge ist ein geplanter Riss. Das stimmt
meistens, und zwar dann, wenn Fugen Be-
wegungen jeglicher Art aufnehmen sollen.
Diese Fugen nennt man dann folgerichtig
auch Bewegungsfugen.

Bewegungen an Bauwerken und Bauteilen
entstehen durch unterschiedliche Ursa-
chen. Durch das sinnvolle Anlegen von Fu-
gen sollen diese Bewegungen kompensiert
und Schaden vom Bauwerk ferngehalten
werden. Man unterscheidet hier haupt-
sachlich folgende Bewegungsformen:
— Formanderungen durch witterungsbe-
dingte, thermische und hygrische Einflus-
se

— Fremdeinwirkungen durch mechanische
und bodenmechanische Einflisse (z.B.
auch bergbauliche Einwirkungen)

— Bewegungen durch Schwind- und/oder
Kriechverformungen

— Quellen durch Feuchtigkeitseinwirkungen
insbesondere an Holzkonstruktionen und
mineralischen Baustoffen

—Bewegungen durch das natlrliche Set-
zungsverhalten mineralischer Baustoffe

— Bewegungen durch Baugrundsetzungen
unterschiedlicher Ursachen

Alle vorgenannten Bewegungsformen kon-
nen zu Schaden an Bauteilen fiihren, wenn
deren Bewegungsmoglichkeiten einge-
schrankt bzw. unterbunden werden. Inso-
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Auch sog. dauerelastisches
Fugenmaterial bedarf der Wartung
bzw. gelegentlichen Erneuerung.

fern bedeutet das Anlegen von Bewegungs-
fugen planbare Schadensvermeidung, wes-
wegen sie einen so wichtigen Stellenwert
im Bauwesen haben.

Fur fast alle Bewegungsfugen ergibt sich
aber die Notwendigkeit, diese durch geeig-
nete Mittel abzudichten oder abzudecken
und dies aus unterschiedlichen Erfordernis-
sen. So muss die Fuge vor eindringender
Feuchtigkeit und vor Schmutz geschitzt
werden. Weiterhin sind haufig die Anfor-
derungen des Schall-, Warme- und Brand-
schutzes zu beachten und die Entstehung
von Zugluft zu unterbinden.

Man unterscheidet zwischen Massendicht-
stoffen und Elementdichtstoffen.

Zu den Massendichtstoffen zéhlen hier
elastische Dichtstoffe wie z.B. Silikon und
Acryl, welche i.d.R. in den Fugenraum ge-
spritzt werden. Das zu verwendende Fu-
gendichtmittel muss hohen qualitativen
Ansprichen gentigen, um die gewUnschte
Funktion moglichst lange aufrecht zu erhal-
ten. So mussen elastische Dichtstoffe ein
gutes Ruckstellvermogen aufweisen, d.h.,
das Material bildet sich nach seiner Verfor-
mung (Druck oder Zug) wieder in den ur-
sprunglichen Zustand zurtick, und das Uber
einen moglichst langen Zeitraum. Der fri-
her haufig verwendete Begriff ,dauerelas-
tisch” erweckt hier leider einen falschen
Eindruck. Fugen mussen regelmaBig Uber-
prift und bei Bedarf ausgetauscht werden,
denn auch Fugendichtstoffe unterliegen
einer normalen Alterung. Es hat sich in die-



Fugenversiegelung in einem Bad.

sem Zusammenhang der Begriff ,War-
tungsfuge” eingeburgert. Aber auch das
Gesamtverformungsvermoégen und die
Haftungskraft (Adhdsion) des Materials
sind zu beachten.

Nicht nur die Qualitdt des Materials ist
wichtig, auch bei der Verarbeitung muss
sorgfaltig gearbeitet werden, um das ge-
wulnschte Ergebnis zu erzielen. Bei der Ver-
fugung ist u.a. darauf zu achten, dass es zu
keiner , Dreiflankenhaftung” kommt. Das
Fugenmaterial darf nur an den zwei zu

trennenden Bauteilen anhaften. Kommt es
zum Kontakt mit einer dritten Ebene, ist die
Bewegung des Materials und somit deren
Funktionsfahigkeit  eingeschrankt, es
kommt z.B. zu Flankenabrissen. Als Beispiel
hierfur sei die aus dem Alltag bekannte Sa-
nitarfuge genannt. Zwischen Wand- und
Bodenfliesen sowie an Wandecken miissen
Bewegungsfugen angelegt werden. Wird
nun der Dichtstoff zu tief in die Fuge ge-
spritzt, haftet das Material nicht nur an den
Fliesen, sondern auch am Untergrund. Die
Fuge kann ihre Funktion nicht erfullen, es

Erneuerungsbediirftige Fuge im AuBenbereich.

kommt zu vorzeitigen Beschadigungen. In
diesem Zusammenhang sei auf die
Zwei-Drittel-Regel hingewiesen. Diese be-
sagt, dass eine Fuge nur etwa 2/3 so tief
sein sollte, wie sie breit ist. Beides kann er-
reicht werden durch das vorherige Einlegen
von Hinterftllmaterial (z.B. Schaumstoff-
schndren) in den Fugenraum.

Merkblatter zum ordnungsgemaBen Um-
gang mit elastischen Dichtstoffen wurden
u.a. vom Industrieverband Dichtstoffe e.V.
erarbeitet. Neben Verarbeitungsrichtlinien
sind hier auch Einsatzbereiche und Anwen-
dungsbeschrankungen beschrieben. Hierin
heiBt es z.B.:

JElastische Fugen....... beddrfen einer per-
manenten Wartung und Pflege. Als War-
tungsfuge sind alle Fugen definiert, die
starken chemischen und/oder physikali-
schen Einflissen ausgesetzt sind und deren
Dichtstoffe in regelmdBigen Zeitabstdnden
Uberprift werden missen und ggf. erneu-
ert werden mdssen, um Folgeschdden zu
vermeiden...

Hierzu gehéren auch Fugenabrisse auf-
grund von Estrichschisselung, GbermaBi-
ger Beanspruchung sowie Verdnderung
durch andere duBere Einwirkungen, die die
zuldssige Gesamtverformung des Dicht-
stoffs Uberfordern.”

Weiter heil3t es dort:

,[Durch mangelnde Wartung] ...verursach-
te Méngel berechtigen nicht zur Reklamati-
on, da diese im Rahmen der handwerkli-
chen Leistung nicht zu vermeiden sind.”
Insofern sollte jeder Eigentimer Fugen mit
elastischen Dichtstoffen in regelmaBigen
Abstanden Uberpriifen.

Massendichtstoffe konnen allerdings nicht
bei allen Bewegungsfugen zur Anwendung
kommen. Die Anwendung wird u.a. be-
grenzt durch die notwendige Fugenbreite.
Abhéngig von den zu erwartenden maxi-
malen Bewegungen (thermische und me-
chanische) stoBen elastische Dichtstoffe
schnell an ihre Grenzen. Hier kommen
dann die sogenannten Elementdichtstoffe
zur Anwendung, z. B. Fugenprofile, da zu
breite Fugen technisch nicht mit elastischen
Dichtstoffen geschlossen werden kénnen.
Aus Bergbauregionen kennt jeder Faltkor-
perprofile, welche Bewegungsfugen zwi-
schen Bauteilen (Kellerhalse, Garagen, An-
baue) abdecken. Dartiber hinaus kommen
auch haufig Elastomen-Fugenbander zum
Einsatz.
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