Rissschaden beseitigen

Vor ca. 10.000 Jahren wurden die Menschen sesshaft und begannen, feste Behau-
sungen zu errichten. Die Geburtsstunde der ersten Bauschaden! Durch alle Zeitalter
und auf allen Kontinenten sind seither Riss- und Feuchtigkeitsschaden der standige
Begleiter von Bauaktivitaten jeder Art. Vor gut 200 Jahren wurde im Zuge der Indus-
trialisierung damit begonnen, groB3flachig unter Tage Kohle abzubauen. Immer mehr
besiedelte Gebiete waren nun von Bergschaden betroffen.

Kraftschliissig verpresster Riss noch vor der Endbearbeitung.

Abbaubedingte Senkungen des Deckgebir-
ges erzeugten Zerrungen und Pressungen
im Baugrund. Es entstanden zahlreiche Ris-
se in Boden, Wanden, Decken und Fassa-
den von Gebauden jeder Art. Wenn durch
Risse die vorhandene Gebaudeabdichtung
versagt, kann es insbesondere an erdbe-
rihrten Bauteilen zu Feuchtigkeitsschaden
kommen.

Zunéachst wurden Risse im Mauerwerk le-
diglich durch das Verfugen mit Kalk-Ze-
mentmorteln  geschlossen.  Der Mortel
wurde mittels Kelle und Fugeisen in den
Rissverlauf hineingedrickt. Eine kraft-
schlussige Verfugung Uber den gesamten
Wandquerschnitt konnte hierdurch nicht
sichergestellt werden. Dieses Verfahren
hinterlieB bei unverputztem Mauerwerk
zudem sichtbaren Rissnarben in den Mau-
ersteinen, die als optische Beeintrachtigun-
gen wahrgenommen werden. Bei Sicht-
mauerwerk kommt dieses Verfahren heute
gelegentlich noch zur Anwendung. Dann
werden allerdings die gerissenen Mauer-
steine auch durch neues Material ersetzt.

Bei der Reparatur trockener Rissschaden
hat sich das Verfillen im Injektionsver-
fahren mit Epoxidharz (EP), seltener mit

Zementleim, als Standardverfahren durch-
gesetzt. Hierbei wird das Fullgut Gber
druckfeste Anschlisse, sog. Packer, zwi-
schen Bauteil und Injektionsgerat unter
Druck in den Riss eingepresst. Zuvor mus-
sen Locher in einem Winkel von 45° ab-
wechselnd beidseitig vom Riss gebohrt
werden. Die Bohrungen mussen den Riss-
verlauf kreuzen, so dass beim Einpressen
des Fillgutes eine Verteilung im gesamten
Rissverlauf erfolgt. AbschlieBend werden
die Bohrlécher mit 6lfreier Druckluft ausge-
blasen und die Packer in das Bauteil einge-
schraubt bzw. eingeschlagen.

Schraubpacker bestehen in der Regel aus
Metall und werden Uber ein Gewinde ein-
geschraubt. So staucht sich die Ummante-
lung (Gummimanschette) und das Bohrloch
wird abdichtet. Schlagpacker bestehen aus
festem Kunststoff. Sie werden mechanisch
in das Bohrloch eingetrieben, wodurch sie
die Bohrung durch ihre Lamellen an ihrem
Schaft abdichten. Beide Packerarten ver-
flgen Uber Injektionsnippel einschlieBlich
Ruckschlagventil, auf den der Schlauch des
Injektionsgerates aufgesteckt wird.

Das zu injizierende Epoxidharz wird unter
Druck in den Riss eingepresst bis eine voll-
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standige Verfullung und Verklebung der
Rissflanken erfolgt ist. Bei breiten Rissen ist
an der Bauteiloberflache eine Verddmmung
mit Polyurethanharz aufzubringen, um ein
AusflieBen des Fullgutes zu verhindern.

Sofern mit einer Verddmmung gearbeitet
wird, muss fur eine Entluftung des Rissver-
laufes gesorgt werden. Diese erfolgt bei
diagonalen und vertikalen Rissen zunachst
Uber die hoher liegenden Packer. Daher
hat die Verpressung immer von unten nach
oben zu erfolgen. An der obersten Stelle
der Verddmmunag ist eine Entliftung vorzu-
sehen, damit ein Lufteinschluss und somit
eine unvollstandige Verpressung verhindert
wird. Sofern die Injektion der Abdichtung
feuchter oder wasserfiihrender Risse dient,
sind hierfir Polyurethanharze (PUR) zu
verwenden. Bei starkem Wasseranfall ist
zunachst mit einem feuchtigkeitsreaktiven
aufschaumenden PUR eine Vorverpressung
durchzufihren. Die Injektion ist in gleicher
Reihenfolge mehrmals zu wiederholen bis
der Wasserfluss stoppt. Trockene, feuchte
und vorverpresste Risse werden anschlie-
Bend mit einem abdichtenden und aushar-
tenden PUR verpresst. Das Verfahren eignet
sich auch bei nachtraglichen Abdichtungen
von Arbeitsfugen in wasserundurchlassi-
gem (WU)-Betonbauteilen wie z.B. sog.
weifen Wannen.

Verpresster Riss, bereits nachbearbeitet.

Bodenrisse im trockenen Estrich oder Be-
tonbdden werden in der Regel drucklos
verharzt. Dabei wird ein niedrigviskoser EP
in den V-formig aufgeweiteten und vom
Staub befreiten Riss eingefullt und bindig
mit der Oberflache des Bodens abgezo-
gen. Produkte unterschiedlicher Hersteller
dirfen dabei nicht gleichzeitig verwendet
werden. Die Arbeiten sind durch Fachfir-
men auszufthren. Fachliche Unterstitzung
bei Sanierungsaufgaben erhalten Sie auch
Uber die Haus & Grund Baubetreuung
GmbH ( www.hug-baubetreuung.de ).
Dipl.-Ing. Martin Handel



